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客户名称客户名称客户名称客户名称:  广州市未来之窗新材料股份有限公司 

客户地址客户地址客户地址客户地址:  广州经济技术开发区东区骏达路 118号 

 

样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明（（（（除除除除 SGS工作号工作号工作号工作号、、、、样品接收日期样品接收日期样品接收日期样品接收日期、、、、样品测试日期外样品测试日期外样品测试日期外样品测试日期外））））如下如下如下如下：：：： 

 

样品名称：抗菌铝复合板（白色） 

批号：/ 

生产日期：/ 

生产商：广州市未来之窗新材料股份有限公司 

SGS工作号：GZFDO111207663FD 

样品接收日期：2011-12-26 

样品测试日期：2011-12-26 ~ 2011-12-31 

 

测试测试测试测试要求要求要求要求:   

根据申请者的要求： 

抗菌效果实验 

 

测试方法测试方法测试方法测试方法:   

请参见下一页。 

 

实验菌种实验菌种实验菌种实验菌种: 

大肠杆菌 ATCC 8739, 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P 

 

测试结果测试结果测试结果测试结果: 

请参见下一页。 

 

结论结论结论结论: 

符合; 所送产品对大肠杆菌的抗菌活性值为 4.3, 对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值 3.2, 均达到日本工业标

准 JIS Z 2801:2010 ≥2.0的标准. 

 
 
 

此报告代替之前此报告代替之前此报告代替之前此报告代替之前 2011-12-31 发出的报告发出的报告发出的报告发出的报告 GZFDO111207663FD，，，，特此宣布报告特此宣布报告特此宣布报告特此宣布报告 GZFDO111207663FD

作废作废作废作废。。。。 
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SGS授权签字人 
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测试结果测试结果测试结果测试结果: 

 

测试方法：JIS Z 2801:2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果的测定 

在不同接触时间后获得的细菌数

(cfu/cm
2
)的对数值的平均数  实验菌种 

接种菌液浓度 

(cfu/mL) 

接种菌液量
(mL) 

/ “0小时” “24小时” 

抗菌活性值 

样品 / 0.80 大肠杆菌 

ATCC 8739 
1.5х10

6
 0.2 

对照样 4.20 5.11 
4.3 

样品 / 1.05 金黄色葡萄球菌 

ATCC 6538P 
8.0х10

5
 0.2 

对照样 3.83 4.27 
3.2 

备注：对照样为无抗菌性能塑料膜，由 SGS实验室提供。 

 

样品描述样品描述样品描述样品描述:  片状样品 

 

附  图 

 
测试面 

此图片仅限于随 SGS正本报告使用 

***报告结束*** 


