
 

 

测试报告测试报告测试报告测试报告 

编号编号编号编号            ：：：：GZCCM140100062 

日期日期日期日期            ::::    2014.01.23 

页码页码页码页码            ::::    1 of  2 

 

 

广州市未来之窗新材料股份有限公司 

广州市经济技术开发区东区骏达路 118 号 

 

下列样品由客户提供及确认: 

样品名称 : WILLSTRONG-金属板 

规格 : 4mm 厚 

测试要求 : 根据客户要求选择测试 

收样日期 : 2014 年 01 月 20 日 

测试周期 : 2014 年 01 月 20 日至 2014 年 01 月 23 日 

   

测试结果 : 请见下页。 

********待续******** 

 

 

 

 

 

 

 

通标标准技术服务有限公司 

广州分公司 

授权签名 

 

 

 

 

吴启坚           技术工程师 
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测试信息测试信息测试信息测试信息：：：： 

样品描述：见照片 

试验项目：剥离强度 

试验方法：GB/T 17748-2008 第 7.7.16 节 

试验条件：试样宽度：25.2mm 

                  试验速度：25mm/min 

实验室环境条件： 23±2℃，50±5%RH 

GB/T17748-2008 表表表表 4 判定要求判定要求判定要求判定要求：平均值≥130 N·mm/mm，最小值≥120 N·mm/mm 

试验结果试验结果试验结果试验结果：：：： 

结论结论结论结论：：：：符合 

备注：测试前，将试样两面保护膜撕掉。 

 

照片照片照片照片：：：： 

 

********报告结束******** 

试样 #1 #2 #3 #4 #5 平均值 最小值 

剥离强度，N·mm/mm 191 188 190 186 184 188 184 


