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申请单位  :广 州市未来之窗新材料股份有限公司
地  址  :广 州经济技术开发区东区骏达路 118号

以下检测样品信息是由申请者所提供及确认 :

样品名称  :抗 静电铝复合板
商 标 名 称   :wILLsTRONG

样 品 型 号   :T301                 |

样品颜色  :象 牙白
样 品 数 量   :8块 (500串 500咔 0,~slmn)

接样日期  :2018年 M月 u日

检 测 日期   :⒛ 18年 ⒄ 月 ∞ 日至 ⒛ 18年 Oz】 月 ∞ 日

检测要求  :根 据客户要求对送检的样品进行物理性能料测。

|
检测方法  :sⅣT11236~2001防静电贴面板通用规范。 |

检测结果 :请参见下一页

:该样品检测结果符合 SJ/T!1236ˉ 2oo1防静
4贴面板通用规范的技术要求。

检测结论
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备注 :

试样燃烧行为 FV-0级别

每个试样每次施加火焰,离火后有焰燃烧的时间 <10s

每组 5个试样施加 1o次火焰 ,离火后有焰燃烧时间的总利 <50s

每个试样第二次施加火焰,离火后无燃烧的时间 (30s

每个试验有焰燃烧或无焰燃烧蔓延到夹具的现象 无

每个试样滴落物引燃医用脱脂棉现象 无
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1.贴面板物理性能测试

序 号 项 目 指标 检测结呆

1
体积电阻      Ω
表面电阻      Ω

5.3★ 106

5.9★ 106

2 加热质量损失率    % -0.50 o.15

3 加热尺寸变化率    % ≤ 0.20 0,10

4

凹陷度        I11m
23η3

4510

≤0.30

‘0,60

0.10

0.20

5 残余凹陷度     m ≤0,15 0.15

6 耐 磨 试 验 (1ooor)  g/cm2 ≤0,020 0。012

7 燃烧性能 FV-0 符合

舀    黜墚醌 咖⒏蝙
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米米衤 报 告 完 猕 ※

除非另有说明,此检测报告仅对报告中所提到的送检样品负责,仅作为利硼:、 教学或内部质量控制之用,本报
告无信准检测盖章无效。本报告不得修改、增加或删除,亦不可作为宣传品使用。
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